‘Vorﬁtzen

Damit der Atzverlauf gleichmaBiger verlduft, empfiehlt
Krejca ein Voratzen. Er taucht die Platte flir einige Zeit
in eine verbrauchte, erschopfte Eisen-III-Chloridldsung.

‘Eigenschaften von FeCl,

Der Atzfaktor von Kupfer und Eisen-III-Chlorid betragt
3,8. Das bedeutet, Eisen-(III)-Chlorid atzt Kupfer 3,8 mal
starker in die Tiefe als in die Breite. Bei Zink betragt der
Atzfaktor 2. Zink ergibt also breitere und nicht so tiefe
Atzlinien.

‘Chemischer Ablauf mit FeCl3

Bei der Kupferdtzung entsteht aus der Reduktion des
wasserloslichen Eisen-(III)-Chlorids zu wasserunlosli-
chem Eisen(II)-Chlorid ein brauner Kupferoxidschlamm,
der sich in den gedtzten Linien und Punkten nieder-
schlagt und so die weitere Atzung verhindert, bzw. ver-
zogert. Beim Losen des Eisen-III-Chlorids in Wasser ent-
stehen neben Eisenhydroxyd = Fe(OH) nnoch Salzsdure
=HCI und basisches Eisenchlorid= Fe(OH)ClZ. Die Oxy-
dationsmittel in der Eisenchloridlésung, z.B. Fe(OH),
und Fe(OH)CI, greifen das Kupfer an und bilden Kupfer-
oxyd, das von der Salzsdure aufgeldst wird.

Dabei entsteht aus dem dreiwertigen FeCl, das zweiwer-
tige FeCl, :

Cu + 2 FeCl, --> CuCl, + 2 FeCl,

Die verbrauchte Losung farbt sich durch das Eisenchlor-
ur FeCl, und das Kupferchlorid CuCl, grinlich. auBer-

dem enthdlt die verbrauchte Losung Kupferchlorir
CuCl**®, Die verbrauchte Losung gehért nicht in den
Abfluss, sondern zum Sondermill, weil sie giftige
Kupfersalze, Kupferoxyd und Eisenchloriir enthalt.?**

Atzvorgang verbessern

Um die Atzung zu beschleunigen, muss das beim Atzen
entstehende Kupferchlorid, der sogenannte Atzschlamm,
durch standige Bewegung der Wanne oder mit einem
weichen Pinsel von der Platte entfernt werden. Manche
empfehlen, die Platte umgekehrt in die Wanne zu legen,
was allerdings den Nachteil hat, dass man den
Atzvorgang nicht mehr beobachten kann und dies bei
Vernis mou zur Lackbeschdadigung fihrt. Lohwasser
empfiehlt einen Bausch Glaswolle oder eine
Hithnerfeder um die Blaschen (bzw. den Atzschlamm)
von der Platte zu entfernen. Die Zugabe von 10%
Salpetersdaure hdalt das Kupferchlorid in Lésung.
® Weil sich die Linien beim Atzen gleichzeitig schwarz
farben, erscheinen sie tiefer, als sie in Wahrheit ge-
atzt sind. Die Atzung lasst sich daher schwer beurtei-
len. Den Schleier kénnen Sie durch kurzes Eintau-
chen in wadssrige Salpetersdureléosung entfernen.
(Handschuhe!)
® In Tiefdruckanstalten wird die Platte entweder von
unten aus Disen gleichmdBig mit Losung bespriiht
oder mit Schaufeln standig auf die Platte gespritzt.
Bei anderen Vorrichtungen flieBt die Losung standig
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iiber die Platte herab. Ahnliche Apparate kann sich
der versierte Amateur selbst herstellen.

® Eine Methode, die schon Bosse verwendete ist das
GieBverfahren. Auf historischen Abbildungen ist zu
sehen, dass die Atzer des Barock die Platte schrdg
tiber eine Wanne stellten und die Atzfliissigkeit iiber
die Platte flieBen lieBen. Zu beachten ist, dass die
Platte am unteren Rand nicht in der Atze stehen darf
- sonst erhalten Sie evtl. eine kiirzere Platte....

® Es ist besser, die frische Atzlésung mit 1%-igem Am-
moniak oder mit Kupferspanen zu neutralisieren (ab-
zustumpfen), damit die Atzung gleichméaBig verlauft.
Die Kristalle des Eisenchlorids kénnen manchmal
einen Uberschuss an reiner Salzsaure haben und so
als frische Loésung aggressiv dtzen. Die Atzzeiten
konnen dann nicht mehr kalkuliert werden. Ich ver-
wende zum Abstumpfen haarfeine Drahte eines alten,
abisolierten Elektrokabels (Litze), das ich nach dem
Ansetzen von der frischen S&ure "auffressen" lasse.

® Warme Bader atzen intensiver, kalte fast gar nicht. In
einem temperierten Bad mit kontrollierter Bewegung
und FeCl, ist der Atzablauf genau steuerbar. Die Lo-
sung arbeitet am besten, wenn sie auf 40°C tempe-
riert wird. Sie kénnen zum Temperieren die Atzwan-
ne in eine zweite, gréfere mit warmem Wasser stel-
len.*®°

® Durch Farbverdnderung zeigt sich bei der Lésung,
wann sie verbraucht ist. Die frische Lésung ist oran-
gefarbig, die verbrauchte wechselt nach grin.

Rezepte

Rezept 1:
250 g Eisen-(I1I)-chlorid
750 ml Wasser

Traudl Riess empfiehlt fur die Leiterplattendtzung (Elek-
tronik) empfiehlt 1 Teil FeCl, und 3 Teile H O.

Rezept 2
200 g Eisen-(I1I)-chlorid
1000 ml Wasser

Schwdachere Losung: Kupfer wird mit einer Lésung von
200 g Eisen-(III)-chlorid auf 1 Liter Wasser geatzt.

Rezept 3
200 g Eisen-(I1I)-chlorid
900 ml Wasser
100 ml Salpetersdaure

Zugabe von 10% Salpetersdure héalt das Kupferchlorid in
Losung.

Rezept 4
200 g Eisen-(I1I)-chlorid
900 ml Wasser

Ammoniak und/oder Kupferspane
Die frische Lésung enthélt oft einen Uberschuss an Salz-
sdure und sollte mit Ammoniak oder Kupferspdnen ab-
gestumpft werden, damit sie gleichméBiger atzt.
Rezept 5 (Schober)

1 kg Eisen-(I1I)-chlorid

500 g Kochsalz

Auf ca 2 Liter Gesamtlésung mit Wasser auffiillen.

%0 siehe auch , Temperieren” auf Seite 154
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Bis zu 3 Std. Atzdauer, Losung beim Atzen immer in Be-
wegung halten. Vorsicht! Lack wird leicht durchbrochen.
Lange haltbar.
Rezept 6

Eisenchloridlésung mit 30 °Bé

Ammoniumpersulfat

Flankenschutzmittel Isopropanol Amines
Dieses Rezept stammt aus einer professionellen Tief-
druckanstalt

Hinweise: Eisenchloridlésung mit 30 °Bé erhdlt einen
Zusatz von Ammoniumpersulfat zur Haltbarmachung,
Flankenschutzmittel (aus Diathylbenzol, Netzmittel =
Eosol und Gelatinelosung) sowie eine Beigabe von Iso-
propanol Amines um die Atzglatte zu erhdhen.
Das Flankenschutzmittel soll verhindern, dass der Punkt
unterdtzt wird. Das Flankenschutzmittel bewirkt, dass
die Atzung mehr in die Tiefe geht und die Breite ge-
schont wird.
Die Atzzeiten betragen zur Rasteratzung 3-6 min, bei der
Strichatzung 10-15 min (ergeben dabei eine Atztiefe von
ca. 0,7mm), wenn die Losung aufgespritzt wird. Ahnliche
Werte erreichen Sie, wenn Sie die Platte standig be-
wegen und die Losung 40°C warm ist.
Rezept 7

50 Teile Wasser

5 Teile Eisen-(III)-chlorid

1 Teil
Ansatz: Zutaten vorsichtig mischen.
Hinweise: Dies ist ein Atzmittel, mit dem sowohl Eisen,
Stahl, Blei, Kupfer, Zinn und ihre Legierungen gedatzt
werden kénnen.
Rezept 8 (Mai)

75 g

30 g
Diese Losung wird auf 35-40° Bé abgestimmt und da-
nach sorgfaltig filtriert.

Salzsaure konz.

chemisch reines FeCl;
destilliertes Wasser

Losung auffrischen

Mit einem Kaffeefilter oder einem Trichter mit Filterpa-
pier filtern Sie nach jedem Gebrauch die ausgefallten
Bestandteile heraus. Dadurch kldaren Sie die Losung wie-
der etwas. Die Losung verschlieBen Sie und stellen sie
an einen kiihlen, aber nicht zu kalten Ort. Erst wenn die
Losung griin, dick und schlammig wird, ist sie wir-
kungslos.

Verwenden Sie fiir das Behaltnis keinen Metalldeckel -
er wird zerfressen.

13.3.3.Kupfer und Salpetersdaure

Vorbemerkungen

Lesen Sie unbedingt das Kapitel auf Seite 122 {iber die
Zinkatzung mit Salpetersdure. Dort sind wichtige Hin-
weise zur Gefdhrdung durch Salpetersdure notiert!

Salpetersdure éatzt mehr in die Breite als Eisen-III-
Chlorid Die Strichdtzung erhdlt daher mit Salpetersaure
einen ,faserigen” Charakter. Fir feine Linien ist sie da-
her nicht geeignet. Ist sie hochprozentig angesetzt, wer-
den Atzlésung und Platte beim Atzen zudem stark er-
warmt. Dadurch kann diinner Atzgrund erweicht und
abgeldst werden.

schwache
Saure

=4

starke Saure

Bild 70: Ndpfchenbildung in Abhdngikeit der
Sdurekonzentration

Salpetersaure atzt scharf. Mit einer schwach angesetzten
Losung ergeben sich homogene Ergebnisse, mit einem
starken Bad ergibt sich eine rassige, malerische Atzung.
Dagegen atzt Eisen-(III)-chlorid ruhiger und gleichmaé-
Biger.

Man liest oft die Empfehlung, beim Atzen mit Salpeter-
sdure die aufsteigenden und auf der Platte sitzenden
Blaschen stdndig mit einer Vogelfeder zu entfernen, da-
mit die Saure Uberall gleichméBig &atzen kann. Diese
Methode hat jedoch den Nachteil, dass unerwtiinschtes
Material in die S&ure eingebracht wird und sie dadurch
nicht mehr kontrollierbar arbeitet. Besser ist es, gerade
so viel Sdure in die Schale zu geben, dass die Platte etwa
fingerbreit bedeckt ist und Sie das Bad hin- und her
schaukeln koénnen. Die Blaschen miissen stédndig ent-
fernt werden, weil sonst die Linien unterfressen und die
Aquatinta unregelmaBig wird.

Tipps zur Atzlésung

Bereits benutztes Atzwasser atzt stirker als frisch ange-
setztes. Frisch angesetztes Atzwasser aktivieren Sie, in-
dem Sie das Bad eine Zeitlang in die Sonne stellen oder
Metallspdne hinzugeben, z.B. etwas Kupferlitze aus ei-
nem Elektrokabel.

Bereits angesetzte Atzlosung aus Salpetersdure kann je-
doch auch , ermiidet"” sein, wenn sie zu lange nicht be-
nutzt wurde. Mit einem Schuss konzentrierter Saure
wird sie wieder aktiviert. Sehr groe Bldschen sind ein
Zeichen fiir eine zu konzentrierte Salpetersdurelésung.
Dies kann bei einer Strichdtzung zu ungleichmédBigen
Ergebnissen fiihren.

Atzdauer

"Launische" Salpetersdure

Hollenberg meint*', Salpetersdure sei "launisch" und
daher fir Stufendtzungen nicht so gut geeignet. Sie rea-
giere auf Licht- und Warmeunterschiede, im Winter kon-
ne die Atzdauer, trotz Temperieren des Atzbades leicht
4-5 mal so lange dauern, um dasselbe Ergebnis zu erzie-
len wie im Sommer. Je hoher das Saurebad tiber der
Platte steht, desto starker atzt es. Ebenso atzt sie an Stel-
len, an denen engere Strichlagen sind, stdrker als an
weniger schraffierten Stellen.

Eine Regel iiber die Atzdauer kann nicht aufgestellt wer-
den. Eine kleine Platte kann nach 15 Minuten fertig ge-
atzt sein, wahrend eine groBe Platte fiir dieselbe Atztiefe
Stunden benétigt. Bei warmem, trockenen Wetter ergibt
sich laut Hollenberg eine stdrkere Atzung ebenso bei
mehr Sonnenlicht. Bei kaltem, feuchtem Wetter ist die
Atzung schwécher. Ergibt sich durch ein Gewitter eine

#*1'Hollenberg S.108
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